RELATORIO AMOSTRAS

REF. AO PREGAO ELETRONICO N° 024/2026
PROCESSO LICITATORIO N°. 086/2026

A amostra apresentada foi
reprovada, pois ndo atende
as especificacdes e ao
padroes minimos de
qualidade esperados para o
objeto da contratagdo. O
material utilizado mostrou-se
inadequado,  apresentando
caracteristicas que
1 120 |UN (00000062825- JALECO ESF comprometem sua
durabilidade, resisténcia e
funcionalidade, tornando-o|
ineficaz para o uso didrig
pelos profissionais de saude,
Dessa forma, conclui-se que
a amostra ndo supre as|
necessidades dal
\Administragdo, justificando)
sua reprovacao.

A amostra do jaleco
destinado aos profissionais
de  Saide Bucal foi
reprovada, por ndo atender as|
especificagdes técnicas
estabelecidas no  edital.
Verificou-se que o produto)
apresentado possui qualidade
inferior a exigida, com
acabamento e  material
inadequados para a
finalidade de uso. Além
disso, o modelo foi
confeccionado sem  gol
padre, em desacordo com
descri¢do constante no edital
e no Termo de Referéncia,
nao atendendo as
caracteristicas  obrigatorias
do objeto licitado. Diante do
descumprimento das
especificagdes técnicas, a
amostra € considerada inapta,|
justificando sua reprovagéo.

15 15 [UN [00000062839- JALECO SAUDE BUCAL

00000062826- COLETE Néo apresentou amostra
3 90 |UN |0000(}062827- CASACO COM CAPUZ ACS N&o apresentou amostra
11 150 [UN 00000062835- CALCA COMPRIDA ACS Nio apresentou amostra
13 120 |UN [00000062837- CASACO COM CAPUZ ESF Nao apresentou amosira
18 12 |UN [00000062842- CASACO COM CAPUZ SAUDE BUCAL Néo apresentou amostra
20 50 |UN %0331652844- CALCA COMPRIDA AUXILIAR DE SERVICOS Niio apresentou amostra




50

00000062828- BONE ACS

A amostra do boné destinado
aos Agentes Comunitérios de
Saide (ACS) foi reprovada,
por ndo  atender  as

L...‘,g:,-n_-“,-.s_‘.. e

estabelecidas no edital e no
Termo  de  Referéncia,
\Verificou-se a auséncia de|
etiqueta de identificagdio da
composi¢do do material de
confec¢do, impossibilitando]
a comprovagio dal
conformidade do produto.
IAlém disso, os logotipos
plicados por serigrafia (silkl
creen) ou  sublimacéo)
presentam qualidade
inferior, com acabamento|
inadequado e falhas nal
plicagdo. Constatou-se,
inda, que as costuras|
presentam acabamento
insatisfatorio, com falhas de
Xecugdo que comprometem
resisténcia, a durabilidade e

qualidade do produto,
iante do nfo atendimento|
0s requisitos técnicos e aoj
adrdo de qualidade exigido,
amostra ¢é consideradaj
inapta, justificando  sua

20

[UN 100000062829~ VISEIRA ACS

amostra da  viseiral
estinada aos  Agente
omunitarios de  Said
ACS) foi reprovada, por nd
tender as especificagde
écnicas estabelecidas n
dital e no Termo d
eferéncia. Constatou-se
uséncia de etiqueta d
identificagdio da composica

impossibilitando
erificacdo da conformidad
om as exigéncias previstas
lém disso, os logotipo
plicados por serigrafia (sil
creen) ou  sublimaca
presentam qualidad
inferior, com acabament
insatisfatério e incompative

xigido para o objeto
erificou-se, ainda, que
echo deveria ser de plastic
a parte traseira, conform
specificagdo,  porém

mostra foi apresentada co
lastico, em desacordo com
odelo exigido. Diant
essas inconformidades,




amostra ¢ considerada inapta,
justificando sua reprovagdo.

50

UN 00000062830- CHAPEU MODELO 'AUSTRALIANO' ACS

@] chapéu australiano
apresentado ndo atende as
lespecificagdes estabelecidas
h'll'\ Tm'mr\ rln Bnr‘:\m‘}ﬂnln,
lapresentando
inconformidades quanto ao
acabamento, qualidade do
material e confec¢do. Foram
verificadas costuras|
irregulares e com baixa)
resisténcia, comprometendol
durabilidade do produto.
Iém disso, o tecido possui
ualidade inferior & exigida,
om acabamento inadequado
aspecto incompativel com of
adrdo  solicitado.  Os|
ogotipos  aplicados  em
erigrafia (tipo silk screen
u sublimagdo apresentam
aixa defini¢cdo, falhas de|
impressdo e acabamento
insatisfatorio. ~ As  néo|
onformidades identificadas
omprometem a resisténcia,
conforto, a protecéo solar e|
padroniza¢do visual do|
niforme, motivo pelo qual a
¢  considerada

23

20

UN [00000062847- CHAPEU MODELO 'AUSTRALIANO' ACE

chapéu australiano
apresentado ndo atende as
especificagdes estabelecidas
no Termo de Referéncia,

costuras
irregulares e com baixa
resisténcia, comprometendo
@ durabilidade do produto.
lém disso, o tecido possui
qualidade inferior a exigida,
om acabamento inadequado
e aspecto incompativel com o
padrio solicitado. Os
logotipos  aplicados em
serigrafia (tipo silk screen)
ou sublimag@o apresentam
baixa defini¢do, falhas de
impressdo e acabamento
insatisfatorio. As  ndo

onformidades identificadas
omprometem a resisténcia,
o conforto, a protegdo solar &
padronizagdo visual do
niforme, motivo pelo qual a
ostra &
reprovada.

considerada




50

amostra da mochila foi
reprovada, por ndo atender a

armn

Constatou-se que o forro
interno € confeccionado em
TNT, material que ndo
possui caracteristica
impermedavel, em desacordo
com a exigéncia prevista.
Além disso, a mochila
apresenta dimensdes|
inferiores as especificadas no|
edital e foi confeccionada
com tecido de qualidade]
inferior ao solicitado,
comprometendo sua

00000062831- MOCHILA ACS)

resisténcia, durabilidade

adequagdo ao uso pelo
profissionais. Diante do n#o
atendimento as
especificagdes técnicas e aos
requisitos ~ minimos  de
qualidade, a amostra ¢
considerada inapta,
justificando sua reprovacgéo.

12

50

150

A amostra da mochila foi
reprovada, por ndo atender as|
especificagdes técnicas|
estabelecidas no edital e no|
Termo  de  Referéncia.
Constatou-se que o forro)
interno é confeccionado em|
TNT, material que nédo
possui caracteristica
impermedvel, em desacordo
com a exigéncia prevista,
Além disso, a mochila
apresenta dimensdes
00000062836- MOCHILA ESF inferiores as especificadas no
edital e foi confeccionada
com tecido de qualidade
inferior ao solicitado.
comprometendo sua
resisténcia, durabilidade
adequacdo ao uso pelos
profissionais. Diante do néo
atendimento
especificagdes técnicas e ao
requisitos ~ minimos  de
qualidade, a amostra ¢
onsiderada inapta,

UN

justificando sua reprovagao.

00000062833- CAMISETA MANGA CURTA ACS

Aprovado
10 100 |[UN 00000062834- CAMISETA MANGA LONGA ACS Aprovado
16 40 |UN [00000062840- CAMISETA MANGA CURTA SAUDE BUCAL Aprovado
17 30 |[UN [00000062841- CAMISETA MANGA LONGA SAUDE BUCAL Aprovado




91 50 [UN ?}03;(2)?;845— CAMISETA MANGA CURTA AUX. SERVICOS Aprovado
” 40 [UN 00000062846- CAMISETA MANGA LONGA AUX. DE SERVICOS Aprovado

IGERAIS

[UN [00000062843- CAMISA POLO RECEPCAO APS

Aprovado

UN 00000062854- CAMISA POLO RECEPCAO FARMACIA

00000062848- CAMISETA TERMICA ACS

Aprovado

Aprovado

25

26

20

30

0000062849- CAMISETA TERMICA ENDEMIAS

IUN [00000062850- COLETE PARA AGENTE DE ENDEMIAS

Aprovado

A amostra do colete para
\Agente de Endemias foi
reprovada, por ndo atender
os requisitos de qualidade
estabelecidos no edital e no|
Termo de  Referéncia.
Verificou-se que os logotipos|
faplicados por serigrafia (silk]
screen) ou  sublimagdo|
lapresentam qualidade]
inferior, com defeitos de|
aplicagéo, evidenciando
desprendimento daj
impressio e acabamento)

inadequado. Tais|
inconformidades
omprometem a

durabilidade, a apresentacao|
e a identificacdo visual do
niforme, ndo atendendo ao
padrdo de qualidade exigido
para o objeto da contratagdo.|
Dessa forma, a amostra &
onsiderada inapta,|
ustificando sua reprovacao.

| 27 | 50 [UN|00000062851- GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO APS

| 28 | 1 [UN|00000062852- FANTASIA DO "ZE GOTINHA" (MARIDO)

. 00000062853- FANTASIA CASAL MOSQUITO DA DENGUE

Aprovado

ecpétaria Municipal de Saide



